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* Tal er baseret på interpolering mellem flere EPD’er.
** Tal er baseret på LCA analyse ved CINARK/KADK.

Tal er baseret på EPD (ISO 14025 / EN 15804) fase A1-A3 fra primært fra Ökobaudat og subsidiært fra Institut Bauen und Umwelt (IBU), EPD-Norge og EPD-Danmark 2019. Enheden er kg CO2 EQ / kg. materiale.
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